EMI-TOV
CA-1869733 szamu igazolas a ,TSM Ceramic

hévédoé bevonoé anyag” megnevezésl mintakrél a
gyarté/forgalmazé megbizasa alapjan

Megbizo:
Elmeszo Kit.
H-2030 Erd, Urmds u.50.

A R-792392 szamu vizsgalati jegyzékdnyv és a beadott
dokumentaciok alapjan igazoljuk, hogy az alabbi minta

TSM Ceramic hévédd bevoné anyag

melyeket a Thermogat Kft. gyart, a vizsgalataink és a
benyujtott dokumentacié alapjan megfelelnek az alabbi
paramétereknek:

kapillaris vizateresztés: 0,16 kgm2h?%5/ W2 — kdzepes
vizatereszté. Vizgbzateresztés: 17.1 gm?/nap sd:1.17m,
Tapadéasa beton fellileten: 0.46 MPa, acél feltleten: 0.47
MPa. A termék, (max.9 %m/m szerves anyag
tartalommal) tlizveszélyességi osztalya: ,A1”
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Alkalmazott jogszabalyok, eléirasok, szabvanyok:
305/2011/EU, MSZ EN 15824:2009 Szerves
kétéanyagokat tartalmazé kultéri és beltéri vakolatok MSZ
EN 13501-1:2007+A1:2010 '
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Ervényes: 2024/01/19, illetve a termékben, valamint a
vonatkozo jogszabalyokban, eléirasokban bekdvetkezd
valtozasokig.
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Budapest, 2022.01.19.

Wemenmmmen©

Vafju Andras

sztalyvezetd

EMI-TUV SUD Kft.
KERMI Osztaly

%

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyz6konyv /
igazolas kivonatat, roviditését vagy kivonatolasat nem teheti k6zzé, és nem hasznéalhato fel a termék
reklamozasara az EMI-TUV SUD Kft, KERMI OsztalyvezetSjének irasbeli hozzajarulasa nélkil. A
vizsgalati jegyz6kényvben szerepl6 eredmények csak az egyes vizsgalt mintakra és az elvégzett egyedi
vizsgalatra vonatkoznak.

EMI-TOV SUD Kit., KERMI Osztaly, e
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Telefon: +36 1 210-9570 TUV

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE




